《胶合板交易交收标准》
品种：胶合板

一、交易代码：JH

二、交易模式：定时交易（按月）

三、执行标准：

标准品：长度2440mm x 宽度1220mm x厚度9mm （芯板：杨木；面背：奥古曼）

四、质量标准

外观质量：

1.外观等级：一等品，允许缺陷参照GB/T 9846.4—2004执行

2.表面处理：砂光

3.外观平整，不允许鼓泡，分层、局部开胶等直接影响产品强度的缺陷

尺寸公差：

1.产品尺寸公差应符合GB/T 9846.2—2004的规定

2.产品翘曲度不超过1%

3.芯板层数：7层

4.面板厚度：≥0.2mm

5.产品实际厚度应 ≥8.5mm

理化性能指标，见表1：

  表1             理化性能指标表
	项目
	指标 一等品

	含水率
	6—14％

	胶合强度
	≥0.70Mpa

	甲醛释放量
	E2


上述未列明指标以GB/T 9846—2004、GB18580－2001中的规定为准。

五、计量方式：批。
六、报价单位：元/批（人民币）。

七、交易单位：最小交易单位为1批（100张/批），每次订货或销售的数量必须是1的整数倍。

八、最小变动价位：5元/批。

九、最大涨跌幅：不超过上一交易日结算价的±5％，上市首日最大涨跌幅为上市指导价的±10％。

十、每个交易席位单个电子合同最大订货量：10000批。

十一、交收量：4批或4批的整数倍。

十二、有效期：用于交收的货物有效期自生产之日起一年内。

十三、交易手续费：0.1％。

十四、交收手续费：0.15％。
十五、交收地点：本市场指定交收仓库。

十六、产品包装：

1.按包交收，每一包要捆扎完好，并且应挂有类别、树种、规格、等级、甲醛释放量级别、批号等标签。为防止板面污损，打包时最外面一张的面板应朝内。

2.要求包装： 80张/包或100张/包。

3.运输和贮存过程中应注意防潮、防雨、防晒、防变形。

十七、生产厂家及品牌：本市场认可的胶合板生产厂家及品牌。

十八、订单保证金：
非交收月份按成交金额的20%收取。

交收月份收取进度与标准：交收月份第一个交易日起30%；最后交易日前的第三个交易日起50%；最后交易日前100%。
十九、交易时间：每周一至五上午9:25—11:30，下午13:30—15:30。周六、周日及国家法定假日除外。
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